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試 験 項 目 試 験 値  

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験 
通 過 質 量 
百 分 率 

(％) 

1.18 ㎜ 100 

0.60 ㎜ 87 

0.30 ㎜ 46 

0.15 ㎜ 16 

75 ㎛ 0 

JIS A 1105 細 骨 材 の 有 機 不 純 物 試 験  有 機 不 純 物  標準色液より淡い 

JIS A 1137 骨材中に含まれる粘土塊量の試験 粘 土 塊 量 ％  0.74 

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) アルカリシリカ反応性  無害 

JIS A 5308 骨材の塩化物量試験 塩 化 物 量 ％  0.000 

JGS 0211 土懸濁液の pH 試験 p H 値  6.7 
 




